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Kultatutkimukset Suodenniemen Paiskallion alueella vuosina 1997-1999. 

Tiivistelmä
Tutkimuskohde sijaitsee Suodenniemen kunnassa, Paiskallio-nimisellä alueella, karttalehdellä
2121 06, Tampereelta n. 50 km W. Malmitutkimusten lähtökohtana olivat kultaa sisältävät
kansannäytteet sekä muut alueelliset Au-viitteet. Eräs paikallinen harrastelijamalminetsijä löysi
kalliosta kapeaan hiertovyöhykkeeseen liittyviä kvartsijuonia, joissa oli pienellä alalla nähtävissä
paljain silmin erottuvaa Au-pirotetta (K/971222/1, Au 1490 ppm). Malmitutkimukset alueella
käynnistyivät myöhään syksyllä 1997. Ennen lumien tuloa alueella ehdittiin suorittaa vain
joitakin alustavia kallioperätutkimuksia lohkare-etsintää sekä näytteenottoa. Au-pitoiset näytteet
liittyivät n. 0.5-2 m levyiseen, N-S-suuntaiseen, kvartsiutuneeseen hiertovyöhykkeeseen.
Hiertovyöhykettä oli kalliossa näkyvissä n. 40-50 m matkalla. Hiertovyöhyke sijaitsee uraliitti-
porfyriitin W-kontaktin reunaosissa. S-osassa hiertovyöhyke ja kvartsijuonet jatkuvat kuitenkin
kapeampina intermediääristen vulkaniittien puolelle. Hiertovyöhykkeestä otetuissa alustavissa
näytteissä (1997) Au-pitoisuudet vaihtelivat 0.13-62.9 ppm ja As-pitoisuudet 0.099-1,23 %
välillä (tilaus 60551). Vaikka alustavissa tutkimuksissa hiertovyöhyke osoittautui kapeaksi, niin
kohde päätettiin kuitenkin kairata luotettavan näytemateriaalin saamiseksi sekä hiertovyöhykkeen
ulottuvuuksien ja rakenteiden selvittämiseksi. Kohteeseen kairattiin vuosina 1998-1999 12
reikää, yhteispituudeltaan 769,95 m (GTK/GM100; T56 M52/2121/-98/R303-R311, M52/2121/
-99/R338-R340). Kairaukset rajoittuivat Au-pitoisen hiertovyöhykkeen lähituntumaan. Kullan
osalta kairaustulokset olivat odotettua heikommat. Paras yksittäinen analyysitulos oli 10,8 ppm
Au ja 1,04 % As. Muut näytteet osoittautuivat muutamaa > 1 ppm Au-pitoisuutta lukuun
ottamatta vain heikosti anomaalisiksi. As-pitoisuuksissa vaihtelu oli suurempaa. Vuoden 1999
kairauksen analyysit eivät ole vielä käytettävissä (tilaus 70997). Kuitenkaan merkittäviä uusia
viitteitä ei niissä tullut esille. Kairauksissa kvartsiutunut hiertovyöhykkeen osa näyttää
rajoittuvan vain kallion pintaosiin. Merkittäviä jatkeita ei syvemmällä tavattu. Alueelle tehtiin
valtausvaraus 27.10.1997 (Paiskallio 8,75 km2). Geofysikaaliset maastomittaukset (tilaus
22.1.1998) toteutuivat heinäkuussa 1998 (IP, MAGN, n. 3.8 km2). Alueella suoritettiin myös
tunnustelevaa geokemiallista moreeninäytteenottoa (M9830071-M9830261, tilaus 60554),
raskasmineraalitutkimuksia sekä lohkare-etsintää. Au-aiheeseen liittyy myös M. Nirosen tekemä
rakenneselvitys (M19/2121/99/1/10: Suodenniemen Paiskallion kulta-aiheeseen liittyvät
rakennetutkimukset 1998). Tutkimuskohde raportoidaan osittain keskeneräisenä allekirjoittaneen
siirtyessä toistaiseksi uusiin tehtäviin. Taloudellisesti hyödynnettävää Au-esiintymää ei
tutkimuksissa löydetty.

Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) 
Suodenniemi, Paiskallio Au, As, geofysikaalinen mittaus, kairaus.
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JOHDANTO

Tutkimusten lähtökohta

Malmitutkimusten lähtökohtana olivat kultaa sisältävät kansannäytteet sekä alueelliset muut Au-
viitteet. Paikallinen harrastelijamalminetsijä (L. Viitaharju) löysi Suodenniemen Paiskallion alueelta
kalliosta kapeaan hiertovyöhykkeeseen liittyviä kvartsijuonia, joissa oli pienellä alalla nähtävissä
paljain silmin erottuvaa kultapirotetta (K/971222/1,Au 1490 ppm). Au-pitoiset näytteet liittyivät n.
0.5-2 m levyiseen, N-S-suuntaiseen, kvartsiutuneeseen hiertovyöhykkeeseen. Hiertovyöhykettä oli
kalliopaljastumilla näkyvissä n. 40-50 m matkalla. Hiertovyöhykkeestä ja siihen liittyvistä
kvartsijuonista otetuissa alustavissa palanäytteissä(1997) Au-pitoisuudet vaihtelivat 0.13-62.9 ppm ja
As-pitoisuudet 0.099-1,23 % välillä. Vaikka alustavissa tutkimuksissa hiertovyöhyke osoittautui
kapeaksi, niin kohde päätettiin kuitenkin kairata luotettavan näytemateriaalin saamiseksi sekä hierto-
vyöhykkeen ulottuvuuksien ja rakenteiden selvittämiseksi.

Tutkimusalueen sijainti ja koko

Tutkimuskohde sijaitsee Suodenniemen kunnassa, Paiskallio-nimisellä alueella karttalehdellä
2121 06 Tampereelta n. 50 km länteen. Pääosa tutkimuksista rajoittui suppealle alueelle Au-pitoisen
hiertovyöhykkeen lähituntumaan. Geofysikaalisia maastomittauksia suoritettiin n. 3.8 km2 kokoisella
alueella. Valtausvarauksen koko oli n. 8.75 km2. Tutkimusalueen sijainti on esitetty liitesivuilla 1-3.

Luonnonolosuhteet, asutus ja tiestö

Suodenniemi on asuttua maaseutua, jossa kyliä, teitä ja peltoja on melko tiheästi. Alueella on
kuitenkin myös laajoja metsäalueita, joissa asutusta on vain vähän.. Paiskallion ympäristössä asutus ei
asettanut merkittävästi rajoitteita malmitutkimuksille. Kalliopaljastumia on runsaasti. Sen sijaan
suureet korkeuserot haittaavat paikoin etenkin kaluston liikkumista.

Tutkimuskohteen nimeäminen

Tutkimuskohteesta on käytetty nimeä Paiskallio paikallisen nimistön mukaan. Myös varausalue
oli nimeltään Paiskallio. Valtausvarauksen sijainti on esitetty liitesivulla 3. 

Aikaisemmat tutkimukset

Alueella ei ole suoritettu merkittäviä kultatutkimuksia aikaisemmin. Kansannäytteisiin liittyviä
"kansannäytekäyntejä" on alueelle sen sijaan vuosien mittaan tehty useampia.
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 Taulukko 1. Syväkairausreiät M52/2121/-98/R303-R311 jaM52/2121/-99/R338-R340.
Suodenniemi, Paiskallio  2121 06.

ID X Y Z Pituus Tunnus Suunta Kartta Kunta Kohde Vuosi Kalus to

R303 6826343 2435836 95,0 76,40 M212198R303 90 2121 6 Suodeniemi Paiskallio 1998 GM100/T56

R304 6826363 2435830 96,1 81,80 M212198R304 90 2121 6 Suodeniemi Paiskallio 1998 GM100/T56

R305 6826383 2435832 98,5 87,70 M212198R305 90 2121 6 Suodeniemi Paiskallio 1998 GM100/T56

R306 6826407 2435836 97,2 73,10 M212198R306 90 2121 6 Suodeniemi Paiskallio 1998 GM100/T56

R307 6826410 2435847 95,8 42,00 M212198R307 90 2121 6 Suodeniemi Paiskallio 1998 GM100/T56

R308 6826435 2435831 95,4 70,80 M212198R308 90 2121 6 Suodeniemi Paiskallio 1998 GM100/T56

R309 6826383 2435852 100,0 26,80 M212198R309 90 2121 6 Suodeniemi Paiskallio 1998 GM100/T56

R310 6826373 2435850 100,4 29,50 M212198R310 90 2121 6 Suodeniemi Paiskallio 1998 GM100/T56

R311 6826249 2435917 91,2 81,45 M212198R311 90 2121 6 Suodeniemi Paiskallio 1998 GM100/T56

R338 6826380 2435858 100,0   105,35 M212199R338 0 2121 6 Suodeniemi Paiskallio 1999 GM100/T56

R339 6826389 2435863 100,0 38,50 M212199R339 0 2121 6 Suodeniemi Paiskallio 1999 GM100/T56

R340 6826404 2435857 99,0 56,55 M212199R340 0 2121 6 Suodeniemi Paiskallio 1999 GM100/T56

769,95

Kohteeseen kairattiin vuosina 1998-1999 12 reikää yhteispituudeltaan 769,95 m
(GTK/GM100; T56 M52/2121/-98/R303-R311, M52/2121/-99 /R338-R340). Kairaukset rajoittuivat
Au-pitoisen hiertovyöhykkeen lähituntumaan. Kullan osalta kairaustulokset olivat odotettua
heikommat. Paras yksittäinen analyysitulos oli 10,8 ppm Au ja 1,04 % As. Muut näytteet
osoittautuivat muutamaa > 1 ppm Au-pitoisuutta lukuun ottamatta vain heikosti anomaalisiksi. As-
pitoisuuksissa vaihtelu oli suurempaa. Lähes pystysuuntainen hiertovyöhyke näkyy selkeästi kivi-
lajeissa kohonneina As-pitoisuuksina. Vuonna 1999 kohteeseen kairattiin vielä 3 pystyä lisäreikää
hiertovyöhykkeen ja kallion pinnalla näkyvän kvartsijuoniverkoston ulottuvuuksien selvittämiseksi
myös vertikaalisuunnassa. Vuoden 1999 kairauksen analyysit eivät ole vielä kuitenkaan käytettä-
vissä (tilaus 70997). Merkittäviä uusia viitteitä ei niissä kuitenkaan tullut esille. Kairauksissa
kvartsiutunut hiertovyöhykkeen osa näyttää rajoittuvan vain kallion pintaosiin. Merkittäviä jatkeita
ei syvemmällä tavattu. Kairauksen tulokset, kairanreikien sijainnit maastogeofysiikan suhteen sekä 
kairausprofiilit (M52.7/2121/-98/R303-R311 ja M52.7/2121/-99/R338-R340 ja) on esitetty liite-
sivuilla 9-20. 

Kairaukset

Tutkimukset Suodenniemen Paiskallion alueella käynnistyivät syksyllä 1997. Päähuomio
kohdistettiin N-S-suuntaisen, kultapitoisen hiertovyöhykkeen lähiympäristöön. Syksyllä 1997
alueella ehdittiin ennen lumien tuloa suorittaa vain joitakin alustavia lohkare- ja kallioperä-
tutkimuksia sekä raskasmineraalinäytteenottoa. Myös joitakin palanäytteitä hiertovyöhykkeeseen
liittyvistä kvartsijuonista analysoitiin. Alustavissa näytteissä (PAIS-1-10) Au-pitoisuudet vaihtelivat
0.13-62.9 ppm ja As-pitoisuudet 0.099-1,23 % välillä (tilaus 60551). Vaikka tutkimuksissa hierto-
vyöhyke osoittautui kapeaksi, niin kohde päätettiin seuraavana vuonna kuitenkin kairata luotettavan
näytemateriaalin saamiseksi sekä hiertovyöhykkeen ulottuvuuksien ja rakenteiden selvittämiseksi.
Alueelle tehtiin n. 8.75 km2 kokoinen valtausvaraus (Paiskallio, 27.10.1997). Vuonna 1988 alueella
suoritettiin kallioperätutkimuksia, detaljikartoitusta, lohkare-etsintää sekä geokemiallista moreeni-
näytteenottoa ja kairausta. Vuonna 1999 kohteeseen kairattiin vielä 3 lisäreikää. Merkittäviä uusia 
viitteitä ei kairauksissa tullut esille. Systemaattisia alueellisia tutkimuksia ei muualla Paiskallion
ympäristössä ehditty tekemään. Aihe raportoidaan tästä syystä osittain keskeneräisenä alle-
kirjoittaneen siirtyessä toistaiseksi muihin tehtäviin..

Suoritetut tutkimukset 

SUORITETUT TUTKIMUKSET
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Geofysikaaliset maastotutkimukset

Geofysikaaliset maastomittaukset toteutuivat kesällä 1998. Mittauksia (IP, MAGN) suori-
tettiin n. 3,8 km2 kokoisella alueella. Mittaustulokset on esitetty väripintakarttoina liitesivuilla 7-10.
Mineralisaatio ei näy suoraan kummallakaan mittausmenetelmällä mineralisaation pienen koon ja
vähäisen kiisupirotteen takia. Magneettinen mittausmenetelmä kuvastaa kuitenkin hyvin erilaisia
kivilajeja ja niiden rakenteita.

Geokemialliset mr-tutkimukset sekä raskasmineraalitutkimukset

Alueella suoritettiin myös tunnustelevaa geokemiallista moreeninäytteenottoa. Näytteenoton
tarkoituksena oli tutkia kullan esiintymistä maaperässä laajemmalla alueella Paiskallion ympäris-
tössä. Näytteenotossa käytettiin hyväksi tiestöä ja polkuja tarpeettomien vahinkojen välttämiseksi.
Suuret korkeuserot, kalliojyrkänteet ja louhikot asettivat kuitenkin rajoitteita näytteenotolle. Lisäksi
monin paikoin moreeni vaikuttaa jossain määrin lajittuneelta tai "huuhtoutuneelta", mikä vaikeuttaa
tulosten tulkintaa. Lähin harjumuodostuma (Hyynilänkangas, Suodenniemi) sijaitsee tutkimus-
kohteesta n. 2 km koilliseen. Näytteitä kertyi 291 kpl (M9830071-M9830261, tilaus 60554). 
Raskasmineraalinäytteitä tutkittiin yhteensä 36 kpl. Raskasmineraalinäytteiden hienoaines analy-
soitiin samoilla analyysimenetelmillä kuin normaalien moreeninäytteidenkin hienoaines. Minera-
lisaation päältä otetut maanäytteet sisälsivät paikoin hyvin runsaasti kultaa. Näytteenottopisteet ja
näytteenoton tulokset on esitetty kullan ja arseenin osalta liitesivuilla 4-6. 

Kallioperätutkimukset

Paiskallion kultatutkimuksiin liittyy M. Nirosen 1998 tekemä kallioperän rakenneselvitys
(M19/212/99/1/10, Nironen M. 1999, Suodenniemen Paiskallion kulta-aiheeseen liittyvät rakenne-
tutkimukset 1998). Muut kallioperään liittyvät tutkimukset rajoittuivat pääasiassa Paiskallion kulta-
aiheen välittömään lähiympäristöön. Systemaattisia kallioperätutkimuksia ei alueella resurssien
vähäisyyden vuoksi suoritettu. Tutkituilla alueillaei kuitenkaan vastaavan tyyppisiä esiintymiä tai
mineralisaatioviitteitä löytynyt. Myöskään lohkaretutkimukset eivät tuottaneet merkittäviä uusia
viitteitä. Paiskallion kulta-aiheeseen liittyviä kairaustuloksia ja kairaukseen liittyviä kivilajeja on
esitetty liitesivuilla 11-20.
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Kuva 1. Suodenniemen Paiskallion
Au-aihe. Kultapitoisia kvartsijuonia
uraliittiporfyriitissä. Kuva edustaa
N-S-suuntaisen hiertovyöhykkeen
pohjoisosaa. Kvartsiutuneen hierto-
vyöhykkeen leveys vaihtelee 
< 1-2 m. Suodenniemi, Paiskallio.
X=6826380, Y= 2435858. 2121 06 
D.

Kuva 2. Suodenniemen Paiskallion
Au-aihe. Kultapitoisia kvartsijuonia
uraliittiporfyriitissä. Suodenniemi,
Paiskallio. X=6826380,Y=2435858. 
2121 06 D. Kuvan leveys on n. 
80 cm 
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Kuva 3. Suodenniemen Paiskallion 
Au-aihe. Kultapitoisia kvartsijuonia 
uraliittiporfyriitissä Kuva edustaa 
N-S-suuntaisen hiertovyöhykkeen
eteläosaa. Kvartsiutuneen hierto-
vyöhykkeen leveys vaihtelee 
< 1-2 m. Suodenniemi, Paiskallio.
X=6826380,Y=2435858. 212106
D.

Kuva 4. Suodenniemen Paiskallion 
Au-aihe. Kultapitoisia kvartsijuonia 
intermediäärisessä vulkaniitissa 
(tuffiitti). Suodenniemi, Paiskallio. 
X=6826380, Y=2435 858. 2121 06
D. Kuvan leveys on n. 60CM.
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TUTKIMUSTULOKSET

Yhteenveto ja johtopäätökset

Paiskallion kulta-aihe sijaitsee Suodenniemellä, n. 50 km Tampereelta länteen, Vammalan
1:100 000 kallioperäkartan N-osassa, karttalehdellä 2121 06 D. Tutkimusten lähtökohtana olivat
kultaa sisältävät kansannäytteet sekä alueelliset muut Au-viitteet. Paikallinen harrastelijamalmin-
etsijä (L. Viitaharju) löysi Suodenniemen Paiskallion alueelta kalliosta kapeaan hiertovyöhykkeeseen
liittyviä kvartsijuonia. Juoninäytteissä oli nähtävissä paljain silmin erottuvaa kultapirotetta
(K/971222/1, Au 1490 ppm). Näyteet sisälsivät arseenikiisun lisäksi myös hieman scheeliittiä. Au-
pitoiset näytteet liittyivät n. 0.5-2 m levyiseen, N-S-suuntaiseen, kvartsiutuneeseen hiertovyöhyk-
keeseen. Kalliopaljastumilla hiertovyöhykettä oli näkyvissä n. 40-50 m matkalla. Alustavissa pala-
näytteissä (1997) Au-pitoisuudet vaihtelivat 0.13-62.9 ppm ja As-pitoisuudet 0.099-1,23 % välillä.
Hiertovyöhykkeen lähiympäristö kartoitettiin ja paljastumat puhdistettiin. Puhdistetuilla paljastu-
milla oli paikoin kvartsijuonissa näkyvissä pieniä Au-hippuja. Myös joissakin kallion pinnalta
otetuissa maanäytteissä oli raskasmineraalifraktiossa erittäin runsaasti mikroskoopilla näkyvää
hippukultaa.

Kohteeseen kairattiin vuosina 1998-1999 12 reikää mineralisaation ulottuvuuksien ja rakentei-
den tutkimiseksi sekä luotettavan näytemateriaalin saamiseksi. Yhteensä kohteeseen kairattiin
769,95 m (GTK/GM100; T56 M52/2121/-98/R303-R311, M52/2121/-99/R338-R340). Kairaukset
rajoittuivat Au-pitoisen hiertovyöhykkeen lähituntumaan. Kullan osalta kairaustulokset olivat
odotettua heikommat. Paras yksittäinen analyysitulos oli 10,8 ppm Au ja 1,04 % As. Muut näytteet
osoittautuivat muutamaa > 1 ppm Au-pitoisuutta lukuun ottamatta vain heikosti anomaalisiksi. As-
pitoisuuksissa vaihtelu oli suurempaa. Lähes pystysuuntainen hiertovyöhyke näkyy selkeästi kivi-
lajeissa kohonneina As-pitoisuuksina. Vuonna 1999 kohteeseen kairattiin vielä 3 pystyä lisäreikää
hiertovyöhykkeen ja kallion pinnalla näkyvän kvartsijuoniverkoston ulottuvuuksien selvittämiseksi
myös vertikaalisuunnassa. Vuoden 1999 kairauksen analyysit eivät ole vielä kuitenkaan käytettä-
vissä. Merkittäviä uusia viitteitä ei niissä kuitenkaan tullut esille. Kairauksissa kvartsiutunut hierto-
vyöhykkeen osa näyttää rajoittuvan vain kallion pintaosiin (< 10 m). Pääosa kultapitoisesta hierto-
vyöhykkeestä sijaitsee uraliittiporfyriitissä. Kairauksissa tavattiin kuitenkin kvartsijuonista pieniä
Au-hippuja myös intermediäärisen vulkaniitin puolelta lähellä uraliittiporfyriitin kontaktia (R309).
Kontaktin ympäristöön liittyvät fluidivirtaukset näkyvät kivilajien kohonneina As-pitoisuuksina.
Uraliittiporfyriitillä näyttää olevan loiva venymäsuunta N tai NNW. Mineralisaation suuntauksesta
ei voi tällä hetkellä sanoa mitään varmaa. Merkittäviä jatkeita ei syvemmällä kuitenkaan tavattu.
Kairauksen tulokset, kairanreikien sijainnit maastogeofysiikan suhteen sekä kairausprofiilit
(M52.7/2121/-98/R303-R311 ja M52.7/2121/-99/R338-R340 ja) on esitetty liitesivuilla 9-20. 

Suoritetuissa tutkimuksissa ei löytynyt taloudellisesti hyödynnettävää kultaesiintymää.
Paiskallion kulta-aiheen tutkimukset on kuitenkin saatettu loppuun. Geokemiallisessa mr-näytteen-
otossa tai lohkare-etsinnässä ei Paiskallion ympäristöstä tullut esille merkittäviä uusia viitteitä.
Kovin järjestelmällisiä tutkimuksia ei Paiskallion ympäristössä kuitenkaan ehditty suorittamaan. On
varsin todennäköistä, että vastaavan tyyppisiin kivilajeihin liittyviä mineralisaatioita saattaa
Suodenniemen alueella olla muitakin. Alueellisessa mittakaavassa tutkimukset jäivät siis osittain
kesken allekirjoittaneen siirtyessä toistaiseksi muihin tehtäviin.

Espoossa 18.2.2000
Geologi Petri Rosenberg
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TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN

Tutkimuksiin liittyvää aineistoa säilytetään GTK:n tiloissa tai arkistoissa. 

LIITTYY-AINEISTO

Tutkimusraportti : M19/2121/99/1/10. Nironen Mikko 1999. SuodenniemenPaiskallion
kulta-aiheeseen liittyvät rakennetutkimukset 1998. 

Geofysikaaliset tutkimukset

Maastomittauksien mittaustulokset ja niihin liittyvät kartat säilytetään GTK:n arkistossa 
(MAGN, IP).

Magneettinen: Q22.23/2121 06 D/98/1
IP: Q28.4 /2121 06 D/98/1

Syväkairaus

Kairaukseen liittyvää aineistoa säilytetään Lopen kairansydänvarastolla.

Kairanreiät: M52/2121/-98/R303-R311, M52/2121/-99/R338-R340
Kairanreikäraportit: M52.5/2121/-98/R303-R311, M52.5/2121/-99/R338-R340
Kairanreikäprofiilit: M52.7/2121/-98/R303-R311, M52.7/2121/-99/R338-R340,

liitesivuilla 13-20. 

Muu aineisto

Päiväkirjoja ja muuta asiaan liittyvää aineistoa säilytetään GTK:n tiloissa 
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LIITTYY-AINEISTO

Liite 1. Tutkimuskohteen sijainti geologisella kallioperäkartalla (mukaeltu 1:1 000 000 mitta-
kaavaisesta Suomen kallioperäkartasta, GTK 1997). Kuvassa myös mukana tärkeimmät rakenteelliset
lineamentit (1: 2 500 000). Kuvassa punainen tähti kuvaa Suodenniemen Paiskallion aluetta. 

Liite 2. Tutkimuskohteen sijainti yleispiirteisellä geologisella kartalla (mukaeltu 1:100 000
mittakaavaisesta kallioperäkartasta, 2121) (1: 400 000). Vastaava alue on esitetty myös aerogeo-
fysikaalisiin matalalentomittauksiin perustuvalla magneettisella väripintakartalla. Kuvissa tähti- 
symboli kuvaa Suodenniemen Paiskallion aluetta. 

Liite 3. Tutkimuskohteen, valtausvarausalueen sekä geofysikaalisten maastomittausten (MAGN, IP) 
sijainti 1:25 000 mittakaavaisella pohjakartalla. 2121 06.

Liite 4. Moreeninäytteenottopisteiden sijainti. 1:15 000 mittakaavaisella pohjakartalla. 2121 06. 

Liite 5. Moreeninäytteenoton tulokset symbolikarttana (Au ppb) 1:15 000 mittakaavaisella poh-
jakartalla. 2121 06.

Liite 6. Moreeninäytteenoton tulokset symbolikarttana (As ppm) 1:15 000 mittakaavaisella poh-
jakartalla. 2121 06.

Liite 7. Geofysikaalisten maastomittausten tulokset väripintakarttana (MAGN). Pohjakartan mit-
takaava 1:15 000. 2121 06.

Liite 8. Geofysikaalisten maastomittausten tulokset väripintakarttana (IP). Pohjakartan mittakaava
1:15 000. 212106.

Liite 9. Geofysikaalisten maastomittausten tulokset väripintakarttana (MAGN). Pohjakartan mit-
takaava 1:2 000. Kuvaan on liitetty myös kairausprofiilit pintaprojektiona. 2121 06.

Liite 10. Geofysikaalisten maastomittausten tulokset väripintakarttana (IP). Pohjakartan mittakaava
1:2 000. Kuvaan on liitetty myös kairausprofiilit pintaprojektiona. 212106.

Liite 11. Syväkairausprofiilit M52.7/2121/-98/R303-R310 on esitetty pintaprojektiona. Kuvaan on
liitetty myös tärkeimmät kivilajit, Au-pitoisen hiertovyöhykkeen sijainti sekä histogrammeina ana-
lyysitulokset kullan osalta (ppb). Esitysmittakaava on 1:800. 

Liite 12. Syväkairausprofiilit M52.7/2121/-98/R303-R310 on esitetty pintaprojektiona. Kuvaan on
liitetty myös tärkeimmät kivilajit, Au-pitoisen hiertovyöhykkeen sijainti sekä histogrammeina ana-
lyysitulokset arseenin osalta (ppm). Esitysmittakaava on 1:800.

Liite 13. Syväkairausprofiilit M52.7/2121/-98/R303-R311, M52.7/2121/-99/R338-R340 pinta-
projektiona (1:1200).

Liite 14. Syväkairausprofiilit M52.7/2121/-98/R303-R311, M52.7/2121/-99/R338-R340 pinta-
projektiona (1:800).

Liite 15. Syväkairausprofiili M52.7/2121/-98/R311 (1:800). 

Liite 16. Syväkairausprofiili M52.7/2121/-98/R303 (1:800). 

Liite 17. Syväkairausprofiilit M52.7/2121/-98/R304, R310 (1:800).

Liite 18. Syväkairausprofiilit M52.7/2121/-98/R305, R309, M52.7/2121/-99/R338-R339 (1:800).

Liite 19. Syväkairausprofiilit M52.7/2121/-98/R306, R307, M52.7/2121/-99/R340 (1:800).

Liite 20. Syväkairausprofiili M52.7/2121/-98/R308 (1:800). 

Pohjakartat: Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa n ro 13/MYY/00









































  


